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ŚwrłnncTwo Z BADAŃ nr BCH 145136112019/A/1
Zastępuje Śwrłnncrwo Z BADAŃ nr BCH 145/36112019/A z dnia 24.04.2019 r.

1. Nazwa i adres zleceniodawcy: ,,SITA WUJA TOMA''Tomasz Romanik
84-200 Wejherowo, ul. Marii Konopnickiej 31

2. Przedmiot badań: Próbka dzianiny poliestrowej drukowanej, z nadŃiem sublimacyjnym w kolorze czarnym
(metoda transferowa zpapien: sublimacyjnego), druk atramentowo wodny barwnikowy
LOLIGO. Próbka wykonana z wydruku w przestrzeni CMYK w proporcji: 100%0 C, lÓOyoy,
l0D%o}l4,100% K.

Data oźrzymania próbek do badań: 05,04.ż019 r.
Data przeprowadzenia badań: 05.04 - 24.04.2019 r.
Pobieranie Próbek: próbka o wielkości prawidłowej, w stanie właściwym do badań, dostarczona przez

Zleceniodawcę
WYNIKI BADAŃ

Badana cecha Wynik badania 1)

Istopień|
Dokument odniesienia warunki badania

Odporność
wybarwień:

- Światło sztuczne

al 6
PN-EN ISO 1 05-B02:20I4-II

Metoda 2

Urządzenie: Xenotest Alpha +

warunki naświetlania A1
Pomiar promieniowania
wzakresie (300-400)nm
Nie zastosowano obrotu próbek

1) WskaŹnik odpornoŚci wybarwień wg niebieskiej skali, w której wskaŹnik,,8" oznaczabrak zmiany barwy próbki a wskaźnik ,,l,, zmianę
bardzo dllżą

a/ zmiana barwy danej próbki

Uwagi:
1, Zgodnie z Komunikatęm ISO- ILAC-IAF (styczeń 2009) dostępnym na stronie ww.pca,gov.pl akredlacja laboratorium w

odnięsieniu do normY ISO/IEC 17025:2005 oznacza spełnienie wymagańdotyczących k-ompetencji iechnicznych i systemu
zarządzania, koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wyników badań.2. Wyniki dotyczące wyłącznie badanych próbek.

3. W PrzYPadku Powielania świadectwa zbadafi fragmentarycznie, musi byc wyrażona pisemna zgoda Kierownika
Laboratorium.

4. Łączna |iczbastron świadectwa zbadańl.

Osoba autoryzująca:
mgr inż. Zdzisława Mrozińska

Liczba egzemplar zy świadectwa z badań.. 3
Swiadectwo z b adań, otr zymują:
-Zlęceniodawca-2egz.
- Sieć Badawcza Łukasiewicz - InsĘĄut Włókiennictwa - BCH - 1 egz.
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